











Jasna Géra, Czestochowa



Zalecane zastosowania

Rozgtosnia szwajcarskiego radia publicznego DRS
Niezaktécony kontakt wzrokowy bez drazniacych odblaskéw

Radio
Telewizja




Studio ABC, Nowy Jork
Doskonata widocznos¢ dzieki matej ilosci odblaskéw
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Zalecane zastosowania

UBS Tower (Wieza UBS), Chicago
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111 South Wacker, Chicago




Zalecane zastosowania

Stadion Gottlieb Daimler, Stuttgart
Niezaktécony widok na boisko

Stadiony
Okna




Restauracja Pruva, Istambut
Duza przejrzystos¢ nawet przy znaczacych réznicach w oswietleniu




Produkcja

Produkcja szkta AMIRAN®

Naktadanie warstw metodg zanurzeniowa

Technika wykorzystywana do naktadania cienkich warstw o skfadzie opracowanym przez
SCHOTT rézni sie catkowicie od zwyktej techniki prézniowej (osadzanie z fazy gazowej i
napylanie prézniowe). W przypadku metody zol-Zel, oczyszczone szkfo jest zanurzane w
kapieli z roztworéw zawierajacych tlenki metali. Doktadng grubos$¢ warstw mozna bardzo
precyzyjnie ustali¢ przez okreslenie momentu wyjecia szkta z roztworu. Dzigki tej precyzyjnej
technice do pokrycia T m2 powierzchni potrzeba tylko 1 ml ptynu. Po osuszeniu szkta
warstwy sa wypalane w temperaturze miedzy 450 a 500 C.

Dzigki twardej powfoce ochronnej skfadajacej sie gtéwnie z warstw tlenkéw metali szkto

jest niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne i wptyw substancji chemicznych. Z

kolei wysoki stopieri czystosci chemicznej nadaje szktu wyjatkowe wtasciwosci optyczne.



Optyczna skuteczno$¢ systemu

warstw interferencyjnych

Dzieki zastosowaniu réznych tlenkéw metali uzyskuje sie szkto pokryte warstwami o wysokim
i niskim wspétczynniku zatamania Swiatta. System interferencyjny sktada sie z wielu cienkich

warstw o réznej grubosci i réznych wtasciwosciach optycznych.

Swiatto odbija sie na kazdej granicy dwéch
osrodkéw o réznym wspétczynniku zatamania
Swiatta. Na przyktad dla powietrza wspétczynnik
zatamania Swiatta wynosi 1, podczas gdy dla
zwyktego szkta réwny jest 1,52. Ta réznica
powoduje powstawanie odblaskéw typowych
dla szkta okiennego, ktére odbija ok. 8%
padajacego na nie Swiatta. Wybierajac odpo-
wiednie warstwy o réznych wspétczynnikach
zatamania $wiatta, mozna tatwo kontrolowac
powstawanie odblaskéw. Uzycie zaledwie

3 warstw pozwala zmniejszy¢ powstawanie
odblaskéw do ok. 1%.



Dane techniczne

Dane techniczne:

Rozmiary standardowe (netto)

3800 mmx 1770 mm ROdzaJ SZkfa
3210 mm x 1770 mm Szkto podstawowe moze naleze¢ do nastepujacych grup:
Grubos¢ szkta (jednej warstwy) — Bezbarwne szkto typu float
4,5,6,8,10,12mm — Szkto biate (zwtaszcza bardzo przejrzyste szkto typu float o niskiej zawartosci tlenku
Inne grubosci sg dostepne na zyczenie
zelaza)
— Barwione szkfo pfaskie
— Szkto ogniotrwate PYRAN®S
— Inne rodzaje szkfa na zyczenie
W przypadku szkta laminowanego i szkta typu float z powtoka niskoemisyjna, wytacznie

strona zewnetrzna zostanie pokryta warstwg antyrefleksyjna.

Opcje przetwarzania

Tak jak w przypadku zwyktego szkta, szkto AMIRAN® mozna przetwarza¢ (zajmujg sie
tym odpowiednie firmy przetwércze) w nastepujace materiaty:

— wzmacniane szkto bezpieczne

— szkfo czesciowo hartowane

— laminowane szkto bezpieczne (LSG — laminated safety glass)

— szkto izolacyjne (ochrona przed stratami ciepta i/lub wptywem storica)

— szkto giete (niehartowane, jako wzmacnianie szkto bezpieczne* lub LSG*)

— sitodruk na szkle

— szkto dZwiekoszczelne

— szkfo antywtamaniowe

— specjalne szkfo bezpieczne, np. ochrona przed atakiem z zewnatrz

Poza tym mozliwe sa tez inne techniki przetwarzania, w tym wiercenie i obrébka

krawedzi.

AMIRAN® posiada certyfikat CE.

Sklep Revelateurs, Sao Paulo

20 * na podstawie normy, poniewaz przy zastosowaniu w postaci gietej szkto nie jest traktowane jako zwykty materiat budowlany.



Przepuszczalnos¢ swiatta T,pes
AMIRAN® na szkle typu float (standard) ..... 96 %
Szkto typu float (standard) ....90 %

AMIRAN® na biatym szkle ................c...c....... 98 %

Biate SZKHO ... 91 %
(dla grubosci szkta 4 mm)

1

wspétczynnik odbiciap w% — >

Efekt uboczny w postaci odblasku (przy niemal pionowej
ekspozycji na swiatto)
AMIRAN® warstwa pojedyncza /szkto laminowane ... ok. 1%

szkfo typu float (standard) .............ccccccvvvvivvninnne. ok. 8%
szkto izolacyjne z 2 warstwami AMIRAN® ................ ok. 2%
szkfo typu float (standard) ...............cccccvevvvevnvennne. ok. 15%
szkto izolacyjne

AMIRAN®/AMIRAN® z powtoka niskoemisyjng ......... ok. 3%
szkfo typu float (standard) ..............ccccccvevvvevnnnnne. ok. 15%

Studio filmowe MGM, Los Angeles

Neutralnos¢ kolorystyczna
Biate szkfo AMIRAN® nie zmienia barwy produktéw na wystawie.

Przepuszczalnos¢ promieni UV

W przypadku pojedynczej i podwdjnej warstwy szkta antyrefleksyjnego AMIRAN®
przepuszczalnos¢ promieni UV jest znaczaco nizsza niz przy zastosowaniu zwykfego
bezbarwnego szkta typu float. Wysoki poziom ochrony przed promieniami UV
mozna osiagnac stosujac laminowane szkto AMIRAN®. Przenikalnos¢ promieni UV
przez laminowane szkto AMIRAN® o podwdéjnej warstwie wewnetrznej PVB wynosi
ok. 1%.
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AMIRAN® to szkto wykorzystujace zjawisko interferencji optycznej, wykazujace
wiasciwosci antyrefleksyjne. Przy bezposredniej obserwacji z przodu powierzchni
szklanej ilos¢ odblaskéw jest zredukowana do minimum. Kiedy zmienia sie kat
patrzenia, moze to réwniez zmieni¢ wspétczynnik odbicia Swiatta. Wtasciwosci

antyrefleksyjne szkta sa zachowane do kata ok. 45 stopni.
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Dane techniczne

Czyszczenie

Szkto AMIRAN® mozna czysci¢ jak zwykte szkfo typu float, stosujac wtasciwe techniki.
Nawet uporczywe plamy mozna usung¢ przy uzyciu odpowiednich niezracych srodkéw
czyszczacych. Nalezy zapoznac sie z Instrukcja Obstugi AMIRAN® nr 2002 i rozdac
Instrukcje Czyszczenia nr 2001 wtascicielom budynku lub sklepu.

Instrukcja uzytkowania
Podczas budowy zaleca si¢ chroni¢ szkto AMIRAN® folig ochronna lub tez zainstalowac
powierzchnie szklang dopiero po zakoriczeniu prac konstrukcyjnych, aby unikng¢

zniszczen np. podczas tynkowania.

Fasady betonowe i ceglane nalezy projektowac tak, aby tynk, zaprawa lub beton
wyptukiwane z fasady przez wode deszczowa nie sptywaty na szkto. Na szkfo AMIRAN®

nie nalezy nakleja¢ zadnych silnie klejacych nalepek ani folii ozdobnych, poniewaz

podczas ich usuwania mozna uszkodzi¢ powierzchnie szkfa.

Akademie der Kiinste
(Akademia Sztuk Pieknych),
Berlin
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Dane techniczne dotyczace szkta AMIRAN®

Struktura wspétczynnik  przepuszczaln og6lny wspétczynnik wspoétczynnik  przepusz-
Rodzaj - maksymalne  Dostepna Element  odbicia Swiatta  0s¢ $wiatta ~ wspétezynnik przenikania pozyskiwania czalnos¢
§ D ?:CJ wymiary grubos¢ szklany Pypes Typ6s oddawania ciepta Ug ciepta stonecz- promieni UV
sl w mm x mm w mm w % w % barw Ry w W/(m?K) nego g w % tyyw %
AMIRAN® AMIRAN® 3800x 1770  4,5,6,8, Szktotypu float ok. 1 96 98 5,8 ok. 89 ok. 46
pojedyncza  jako wzmacniane I 10,12
warstwa szkto bezpieczne, Szkto biate* ok. 1 ok. 98 99 58 ok. 99 59
opcjonalne)
AMIRAN® AMIRAN® Szkfo typu float ok. 1 95 99 5,7 ok. 82 ok. 1
laminowane jako LSG I I 3800x1770 8,4-13,5
szkto (z folig PVB) Szkto biate* ok. 1 98 99 5,7 ok. 89 ok. 1
bezpieczne
AMIRAN®
AMIRAN®  AMIRAN® (jako 3800x 1770  zalezy od  Szkfo typu float ok. 2 95 ok. 99 2,6 79 45
elementy wzmacniane “ zalezy od Aufbau
zlaminowa-  szkfo bezpiecz- zaktadu Szkto biate* ok. 2 96 98 2,6 87 76
nego szkta ne, opcjonalne) przetwérczego
bezpiecznego AMIRAN®
2 ochrona 3800 x 1770 )
ceplna [ I zalezy od zalezy od  Szkto typu float ok. 3 80 ok. 97 1,1 48 9,5
i zaktadu Aufbau
(wzmacn{ane przetwérczego Szkto biate* ok. 3 85 ok. 98 11 51 14
szkto bezpiecz-
ne, opcjonalne)
AMIRAN®
z ochrong prze- 3800 X 1770 .
i zalezy od zalezy od  Szkto typu float ok. 2,5 82 ok. 97 1,1 66 14
ciwsfoneczng
. “ zaktadu Aufbau
(wzmacnl'ane przetwérczego Szkto biate* ok. 3 86 ok. 98 1,1 72 21
szkto bezpiecz-
ne, opcjonalne)
Dla celéw poréwnawczych — zwykte szkto typu float:
Pojedyncza zwykte szkto zalezy od zalezy od
warstwa typu float I producenta  producenta ok. 8 90 98 58 86 62
zwykte biate zalezy od zalezy od
szkto* I producenta  producenta ok. 8 91 99 58 91 84
Zwykte
elementy zwykfe szkto zalezy od zalezy od
ze szkta typu float u producenta  producenta ok. 15 80 97 2,6 75 39
izolacyjnego
zwykte biate zalezy od zalezy od
szkto* u producenta  producenta ok. 15 84 99 2,6 83 72
W Tafla szklana [0 Przestrzeri miedzy taflami (wypetniona powietrzem 1. Wartosci dotycza pojedynczej tafli szkta o grubosci 4 mm.
B Powtoka AMIRAN® lub gazem) Przy zastosowaniu LSG, prawidtowa struktura to 4/0,76/
Folia PVB Powtoka solarna (Arcon Sunbelt Platin) 4 mm; przy szkle izolacyjnym — 4/16/4, wypetnienie
B Podktadka dystansowa argonem.
Powtoka niskoemisyjna (Arcon N30) 2. Wartosci zostaty wyliczone na podstawie norm

* zwtaszcza przezroczyste szkto typu float o niskiej zawartosci zelaza

DIN EN 410i DIN EN 673.
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SCHOTT Poland Sp. z o.0.

ul. Migdatowa 4/70

02-796 Warszawa

Poland

Phone: + 48 226451206

Fax: + 48 226451209
E-mail: info.poland@schott.com
www.schott.pl
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glass made of ideas





